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כלים וחומרים
ארלנמייר או כוס כימית בנפח 600 מיליליטר
7 כפיות או ספטולות
מקל זכוכית
"מי זכוכית" -  תמיסה מימית של נתרן סיליקט Na2SiO3
מספר גבישים של החומרים הבאים: 
סידן כלורי, CaCl2, 
נחושת כלורית, CuCl2, 
ברזל תלת-כלורי, FeCl3, 
קובלט כלורי, CoCl2, 
מנגן כלורי, MnCl2, 
ברזל דו-כלורי, FeCl2, 
ניקל כלורי, NiCl2


אזהרה: התרכובות קובלט כלורי, CoCl2, וניקל כלורי, NiCl2, מותרות לשימוש להדגמת המורים בלבד. המורים יכניסו גבישים של תרכובות אלה לכלי המכיל "מי זכוכית". 
הערה: ניתן להכניס גם גבישים של מלחים המכילים יוני NO3- ויוני SO42-. 

מהלך הניסוי
הכניסו בזהירות, לכלי המכיל "מי זכוכית", מספר גבישים קטנים, לפי בחירתכם, של חלק מהחומרים היוניים הבאים: CaCl2, CuCl2, FeCl3, CoCl2, MnCl2, FeCl2 ו-NiCl2. 

אם הגבישים אינם שוקעים, דחפו אותם בעזרת מקל זכוכית. הניחו את הכלי והקפידו שלא לטלטלו. 

תצפיות וסיכום
א. רשמו את תצפיותיכם במשך כ-15 דקות. התייחסו לצבע, גודל, צורה ולהופעת בועות גז זעירות בקצות הענפים. 
ב. רשמו שאלות המתעוררות בעקבות הניסוי. 
ג. דונו בתוצאות הניסוי ובמסקנותיו. 
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