פליז - זהב של שוטים.

מטרת הניסוי: ליצור את הסגסוגת פליז משתי המתכות – נחושת ואבץ

חומרים  וציוד  יש לבצע ניסוי זה עם משקפי מגן במנדף.
	ללבורנטית:
1. קערת זכוכית בגודל של צלחת פטרי עם דפנות גבוהות
2. משקפי מגן

3. 5 גרם אבקת אבץ.

4. תמיסת NaOH .
5. פלטה חשמלית
	לכל קבוצה:

1. פס נחושת

2. נייר שמיר 

3. מלקחיים.

4. מגבת נייר .
5. גזיה
6. גפרורים



הכנה מוקדמת על ידי הלבורנטית:
1. הכניסו לצלחת פטרי 5 גר' אבקת אבץ. 

2. הוסיפו תמיסת NaOH לכיסוי האבץ (מלאו שליש מהקערית) 

3. שימו את הקערית על פלטה חמה וחממו עד שהתמיסה תהיה קרובה לרתיחה. 

מהלך העבודה של התלמידים:               

הקפידו לרשום תצפיות המתארות את הפס שבידיכם לאורך כל שלבי הניסוי ( תצפיות ולא פירושים!):

1. נקו פס נחושת בעזרת בד שמיר וקפלו אותו באמצע לזווית של 90 מעלות. כמוצג באיור 
[image: image1.png]



2. בעזרת הלבורנטית  - ובעזרת מלקחיים הניחו את פס הנחושת בקערית החמה והשאירו אותו שם למשך 3-4 דקות עד ליצירת ציפוי כסוף – החלק המאוזן בתוך התמיסה והחלק המאונך – מחוץ לה. 

3. הוציאו את הפס מן התמיסה, שטפוהו במים רגילים והניחו אותו ללא שפשוף על מגבת נייר לייבוש. 

4. בעזרת מגבת הנייר - הסירו בעדינות  את עודף חלקיקי האבץ. 

5. הדליקו את הגזיה. שימו לב לכך שתהייה אש כחולה ולא אש צהובה ומפייחת.
6. בעזרת מלקחיים - הניחו את המטבע המצופה ישירות על הפלטה החמה או במרחק מה מאש של גזיה. 

7. לאחר הופעת הציפוי המוזהב, הרחיקו את הפס מהפלטה בעזרת המלקחיים, שטפוהו ויבשוהו.
שאלות:
1. האם הניסוי השיג את מטרתו? רישמו מסקנות.
2. בניסוי זה חלה הפיכה של מטבע נחושת למטבע "כסף", ומטבע ה"כסף" למטבע "זהב - מהו הציפוי הכסוף שהתקבל בשלב 2? מהו הציפוי הזהוב שהתקבל בשלב 5?

3. תכננו ניסוי שמטרתו לבדוק האם הסגסוגת  נוצרה בכל חלקי הפס או רק על השטח החיצוני.
4. היכן ניתן למצוא פליז בסביבתכם הקרובה?
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